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1 Änderung von 8.2, Imprägnierung der Prüfkörper (Standardverfahren) 

Ersetze  
“oder” 
durch  
“und” 
im letzten Satz des vierten Absatzes, wie folgt: 
“Die Prüfkörper werden mindestens 24 h und solange getrocknet, bis der Feuchtegehalt der Prüfkörper 
unterhalb des Fasersättigungspunktes liegt.” 

 


	1 Änderung von 8.2, Imprägnierung der Prüfkörper (Standardverfahren)

