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1 Modification au C.6, Evaluation des résultats - E valuation des altérations 

Dans le 1er et 3ème paragraphe, remplacer 2 fois « Type 4 » par « Type 6 » 

2 Modification du C.7, rapport d’essais 

Remplacer la seconde partie de la Figure C.1 par la figure suivante : 

 

3 Modification au D.3, Procédure 

Dans le 4ème paragraphe, remplacer 2 fois « N/mm/s » par « N/(mm.s) ». 
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4 Modification en Annexe ZA.1, Domaine d’applicatio n et caractéristiques 
associées 

Dans le tableau ZA.1 : 

Remplacer « Glissance et résistance au glissement toutes deux traitées par » par « Résistance au glissement 
toutes deux traitées par » 

5 Modification en Annexe ZA.3, Marquage CE 

Dans la liste point e) 5 

Remplacer « la glissance et/ou la résistance au glissement, traitées par la résistance au glissement : classes 
U0 à U3 »  

par « la résistance au glissement, traitée par la résistance au glissement : classes U0 à U3 » 

 


